
 

   
 

GS FARDAMENTOS 
RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS 

 

ITEM 1 – CAMISETA ALGODÃO TRANSFER 

Resultado da avaliação: REPROVADO 

 
A amostra apresentada possui transparência excessiva, perceptível 
inclusive na peça de cor escura submetida à avaliação. 

Conforme estabelecido no Termo de Referência, o item deve ser 
confeccionado em tecido 100% algodão, com gramatura mínima de 180 
g/m². A amostra apresentada, contudo, demonstra nível de 
transparência incompatível com a qualidade esperada para um tecido 
com essa especificação. 

Ressalta-se que grande parte dos pedidos realizados pelo CPB 
contempla cores claras, inclusive branca, condição em que a 
transparência tende a se tornar ainda mais perceptível, podendo 
comprometer a cobertura, a aparência e a adequada utilização da peça. 

Embora tecidos claros possam apresentar discreta percepção de 
sombra em determinadas condições, especialmente quando 
submetidos a estiramento, não se espera transparência acentuada ou 
exposição evidente através do tecido para o padrão de material 
especificado. 

Dessa forma, considerando a transparência identificada na amostra e a 
necessidade de garantir qualidade e adequada utilização das peças nas 
diferentes cores solicitadas, a amostra está REPROVADA, sendo 
necessário material que atenda à gramatura mínima prevista e 
apresente maior opacidade e cobertura. 

 

 

 

 



 

   
 

 

ITEM 2 - CAMISETA MALHA PV SILK LOCALIZADO EM ATÉ 10 CORES  

Resultado da avaliação: REPROVADO 

 

A amostra apresentada não possui qualidade satisfatória, tendo sido 
identificada transparência perceptível na peça de cor vermelha 
submetida à avaliação. 

Essa característica merece especial atenção, considerando que, em 
peças confeccionadas em cores mais claras, a transparência poderá se 
tornar ainda mais evidente, comprometendo a cobertura, a aparência e 
a adequada utilização do material. 

Conforme estabelecido no Termo de Referência. Para essa 
especificação, espera-se que o tecido apresente densidade e cobertura 
adequadas para utilização em uniformes e camisetas, sem 
transparência excessiva que comprometa sua finalidade. 

Considerando que a transparência já se mostrou perceptível na 
amostra de cor vermelha, entende-se que o material apresentado não 
demonstra a qualidade e a opacidade esperadas para o objeto 
especificado no Termo de Referência. 

 

ITEM 3 - CAMISETA MALHA PV SILK FULL LOCALIZADO EM ATÉ 10 
CORES  

Resultado da avaliação: REPROVADO 

 
A amostra apresentada não possui qualidade satisfatória, tendo sido 
identificada transparência perceptível na peça de cor vermelha 
submetida à avaliação. 

Essa característica merece especial atenção, considerando que, em 
peças confeccionadas em cores mais claras, a transparência poderá se 
tornar ainda mais evidente, comprometendo a cobertura, a aparência e 
a adequada utilização do material. 



 

   
 

Conforme estabelecido no Termo de Referência. Para essa 
especificação, espera-se que o tecido apresente densidade e cobertura 
adequadas para utilização em uniformes e camisetas, sem 
transparência excessiva que comprometa sua finalidade. 

Considerando que a transparência já se mostrou perceptível na 
amostra de cor vermelha, entende-se que o material apresentado não 
demonstra a qualidade e a opacidade esperadas para o objeto 
especificado no Termo de Referência. 

 

ITEM 4 - CAMISETA MALHA PV SILK FULL LOCALIZADO EM ATÉ 05 
CORES 

Resultado da avaliação: REPROVADO 

 

A amostra apresentada não possui qualidade satisfatória, tendo sido 
identificada transparência perceptível na peça de cor vermelha 
submetida à avaliação. 

Essa característica merece especial atenção, considerando que, em 
peças confeccionadas em cores mais claras, a transparência poderá se 
tornar ainda mais evidente, comprometendo a cobertura, a aparência e 
a adequada utilização do material. 

Conforme estabelecido no Termo de Referência. Para essa 
especificação, espera-se que o tecido apresente densidade e cobertura 
adequadas para utilização em uniformes e camisetas, sem 
transparência excessiva que comprometa sua finalidade. 

Considerando que a transparência já se mostrou perceptível na 
amostra de cor vermelha, entende-se que o material apresentado não 
demonstra a qualidade e a opacidade esperadas para o objeto 
especificado no Termo de Referência. 

 

 

 



 

   
 

ITEM 5 – CAMISA GOLA POLO ESPORTIVA DRY FIT TRANSFER E/OU 
SILKSCREEN 

Resultado da avaliação: APROVADO 

 
A amostra apresentada possui boa qualidade e atende às 
características e às dimensões especificadas no edital, estando em 
conformidade com os requisitos estabelecidos. 

 
ITEM 6 – CAMISA GOLA POLO ESPORTIVA MICROPERFURADA 
TRANSFER E/OU SILKSCREEN 

Resultado da avaliação: APROVADO 

A amostra apresentada atende às características e às dimensões 
especificadas no edital. 

Embora a personalização não seja um item obrigatório, a amostra 
apresentada também atende aos critérios avaliativos estabelecidos 
pela área de Marketing (MKT), demonstrando qualidade e adequação 
quanto à personalização apresentada. 

 

ITEM 7 – CAMISA GPOLO PIQUET 50% ALGODÃO 50% POLIÉSTER 
TRANSFER E/OU SILKSCREEN E/OU BORDADO 

Resultado da avaliação: APROVADO 

A amostra apresentada atende às características e às dimensões 
especificadas no edital. 

 

ITEM 8 – CAMISETA SEGUNDA PELE COM APLICAÇÃO DE TRANSFER 

Resultado da avaliação: APROVADO 

 
A amostra apresentada atende às características e às dimensões 
especificadas no edital. 
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Departamento de Faturamento 
Comitê Paralímpico Brasileiro 


